
Optimale Außenwanddämmung 

vermeidet Schimmel 

Fachtag 

ĂSchimmel & Feuchtigkeitñ 

Richtig bauen & gesund wohnen  
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Werner Fuest  
 
 
·Stuckateurmeister / Energieberater HwK 

 
·Berater im Bauzentrum München seit 2006 

 
·Mein Schwerpunkt ist das Dämmen der 

Gebäudehülle 
 
·seit 1992 selbständig  

 
·mehr Infos unter www.fuest-daemmung-farbe.de und 

www.energiezentrum-muenchen.de  
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Wärmedämmung ist sinnvoll ! 

 

 

ü Schutz vor Schimmel 

ü  Höhere Wohnbehaglichkeit 

ü  Sommerlicher Wärmeschutz  

ü  Heizkostenersparnis 

ü  Klimaschutz  
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nachhaltiges 

Sanieren und 

Bauen  

Gründe für eine Wärmedämmung: 



Wärmedämm-Verbundsysteme 

 

 Übersicht: 
 

Å Untergründe 

Å Risse und deren Ursache 

Å Kondensatschäden 

Å Algen und Pilze 

Å Sockel und Sockelschienen 

ÅAnschlüsse an Fensterbänke  

Å Anschlüsse an andere Bauteile 
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Keine Haftung 

Untergründe 
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Untergründe 

Keine Haftung und fehlende Verdübelung 
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Untergründe 

Keine ausreichende Haftung vorhanden 

© Werner Fuest  



Untergründe 

Keine Haftung vorhanden 
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Untergrundvorbereitung 

·Die zu dämmenden Flächen sind grundsätzlich 

mechanisch oder mittels Hochdruckreiniger 

(behördliche Auflagen beachten) zu reinigen; 

Verunreinigungen und trennend wirkende Substanzen 

(z.B. Beton-Schalöl) sind zu entfernen. 

 

·Bei Fassadenrenovierungen ist eine sehr sorgfältige 

Untergrundbeurteilung vorzunehmen, um vorhandene 

Schäden in ihrer Ursache zu ergründen und 

entsprechend zu beseitigen. Der Untergrund muss 

sauber, trocken und tragfähig sein. 

 



Untergrundbeurteilung und -

vorbereitung 

·Je nach örtlicher Gegebenheit sind 

unterschiedliche Maßnahmen zur 

Untergrundvorbereitung erforderlich 

 

ƁTrockenreinigung 

ƁNassreinigung 

ƁGrundierung 

ƁAusgleichsmörtel 

ƁAltputzentfernung  

ƁAlgen- und Pilzentfernung 

 
Die Auswahl der geeigneten Maßnahme liegt im 

Verantwortungsbereich des Fachhandwerkers  



Risse und deren Ursache 
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Falsche Verklebung 

Risse und deren Ursache 
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Klebemörtel in der Fuge - nicht 

ausgeschäumt  

Risse und deren Ursache 

© Werner Fuest  



Armierungsmörtel in der Fuge 

Risse und deren Ursache 
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Zu geringe 

Putzdicke 

Risse und deren Ursache 
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Unterschiedliche 

Putzstärken  

Risse und deren Ursache 
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Fugen mit Armierungsmörtel verschlossen 

Risse und deren Ursache 
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Risse und deren Ursache 
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Plattenzuschni

tt 

Dachanschluß 



Risse und deren Ursache  



Risse und deren Ursache 
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Erforderliches 

Werkzeug zur 

Verarbeitung von 

Dämmplatten ! 
 



Thermografieaufnahme von Fugen zwischen Dämmplatten  

Risse und deren Ursache 
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Risse und deren Ursache  
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Risse und deren Ursache  



 

 

 

Kondensatschäden 

Dachuntersicht 
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Kondensatschäden 
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Kondensatschäden 
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Fensterbank  



Kondensatschäden 

Thermisch getrennte Fensterbank 
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Algen und Pilze 
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Algen und Pilze 
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Die Voraussetzung für Wachstum von Algen und 

Pilzen 

 

o Wasser (Feuchte)  
o Schlagregen 
o Luftfeuchtigkeit  

 

o Temperatur (Taupunkt) 
 

o Licht (für Algen) 
 
 

 

Den bedeutendsten Einfluss hat die 
Wassermenge auf der Fassadenoberfläche.  

 
 

Algen und Pilze 
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Einfluss des Dämmstandards 

Quellenangabe: Frauenhofer FhG 

Algen und Pilze 
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·Konstruktive Maßnahmen:  

 

- Ausreichende Dachüberstände  

 

- Abdeckung generell (Fensterbänke, Gesimse) 

 

- Bepflanzung an und um das Gebäude entfernen  

 

Algen und Pilze  
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Baustofftechnische Lösungen  
 

Ã Dämmstoffe mit höherer Wärmespeicherkapazität 

 

Ã Dickputz (Mittelschichtig) 

 

Ã Solarfarb-Anstriche 

 

Ã Hydrophile Oberflächen (wasseranziehend) oder Neue Farbe 

von StoColor Dryonic 

 

Ã Dunklere Farben 

 

 

 

 

Algen und Pilze 



Sockel und Sockelschienen 
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Sockel und Sockelschienen 
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Sockel und Sockelschienen 

DIN 18195 Teil 5, 

Abdichtung 

gegen 

nichtdrückendes 

Wasser 
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Sockel und Sockelschienen 
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Sockel und Sockelschienen 
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Sockel und Sockelschienen 
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Anschlüsse an Fensterbänke 

Anschluss zwischen 

Fensterstock und 

Blech offen  

Fensterbank zu lang 
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Anschlüsse an Fensterbänke  
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Schlagregen- 

und Winddichtigkeit  



Anschlüsse an Fensterbänke  
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Anschlüsse an Fensterbänke  
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Anschlüsse an Fensterbänke  
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