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SÜD-HANSA GmbH & Co. KG: 
ausführendes Unternehmen in der Betoninstandsetzung/ 

Betonsanierung in München 

 

Das Thema ï Betoninstandsetzung - ist für uns nicht neu. 

Seit ca. 40 Jahren sind wir mit dieser Thematik konfrontiert. 

 

Beschränkung heute auf Fassaden im Wohnungsbau mit 

ihren Balkonen, Terrassen und Laubengängen sowie auf 

Tiefgaragen. 

1. Einleitung 
Betonschäden 
an Fassaden 

Checkliste für  
Bauherren 

Betonschäden in  
Tiefgaragen 
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2. Betonschäden an Fassaden Einleitung 

Instandsetzungs- 
lösungen 
Fassaden 

Instandsetzungs- 
lösungen 

Tiefgaragen 

Schlussbemerkung 

Ursache 1:  

Wasser und Feuchtigkeit setzen sich zwischen Schichten mit 

ungenügendem Verbund, z. B. zwischen Anstrich und 

Betonuntergrund an Deckenuntersichten von Balkonen.  

 

Ursache 2:  

Frost in Verbindung mit Wasser, z. B. bei gefliesten Balkonen ohne 

Abdichtung. Wasser dringt durch die Zementfugen leicht ein und 

kann durch den keramischen Fliesenbelag nicht nach oben 

abtrocknen. Bei Frost entsteht ein Sprengdruck, der Hohllagen im 

Mörtel unter den Fliesen erzeugt. 

 

Ursache 3: 

Zwangsspannungen infolge unterschiedlicher Materialien mit 

unterschiedlicher Ausdehnung bei Temperaturänderung, z. B. bei 

einbetonierten Balkongeländern.  

 

Betonschäden 
an Fassaden 

Checkliste für  
Bauherren 

Betonschäden in  
Tiefgaragen 
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Instandsetzungs- 
lösungen 
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lösungen 
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Schlussbemerkung 

Ursache 4:  

Durch ständige Durchfeuchtung von Stahlbetonbauteilen korrodiert 

die Bewehrung 

 

Ursache 5:  

Karbonatisierung des Betons. 

Beton ist hoch alkalisch, also basisch und damit der beste 

Korrosionsschutz für die Bewehrung. Durch die Luftporen an der 

Oberfläche des Betons dringt CO2 der Luft in das Stahlbetonbauteil 

ein, was zu einer chemischen Reaktion führt, die die Alkalität des  

Betons im oberflächennahen Bereich aufhebt.  

Nun rostet oberflächennahe Bewehrung. 
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Checkliste für  
Bauherren 

Betonschäden in  
Tiefgaragen 
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3. Betonschäden in Tiefgaragen 

Ursachen: 
Å Eintrag von Tausalzen in den Wintermonaten durch 

Schmelzwasser der Autos 
Å fehlendes Gefälle, keine Entwässerung, falsches Gefälle zu 

tragenden Bauteilen 
Å undichte Fugenprofile  
Å Risse in der Decken- oder Bodenplatte  
Å Konzentration der Chloride an Wand- und Stützensockeln 
Å fehlende Betonüberdeckung 
Folgen: 
Å Chloridinduzierte Korrosion an der Bewehrung, Lochfraß-   

korrosion, dadurch Schwächung der Bewehrung 
 

 Ą Standsicherheit ist nicht mehr gegeben! 
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1. Ursache der Schäden analysieren (Prüfungen und 

Messungen erforderlich) 

2. Wer kann das für Sie machen? 

 Ingenieurbüros, Betonlabore, Anwendungsberater 

von Materiallieferanten 

3. Instandsetzungskonzept 

4. Leistungsverzeichnis 

5. Vergleichbare Angebote  

6. Auftrag ï VOB-Vertrag 

7. Ihre Bauleitung/Bauüberwachung: 

 in der Regel das planende Ingenieurbüro 

Betonschäden 
an Fassaden 

Checkliste für  
Bauherren 

Betonschäden in  
Tiefgaragen 
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Å langjährige Erfahrung und viele Referenzobjekte in der 

Betoninstandsetzung 

Å alte Referenzobjekte müssen in einem guten Zustand 

sein 

Å Mitgliedschaft in einem Güteverein für 

Betoninstandsetzung (z. B. GÜB, LGIB) 

Å viele qualifizierte eigene Arbeiter mit SIVV ï Schein 

Å qualifizierte Mitarbeiter in der Angebotsbearbeitung/ 

Kalkulation und Objektbetreuung (Bauingenieure) 

Å professionelle Projektabwicklung 

Betonschäden 
an Fassaden 

Checkliste für  
Bauherren 

Betonschäden in  
Tiefgaragen 



Betoninstandsetzung ς Beschichtungen ς Korrosionsschutz ς KKS ς HDWS 
 

 www.sued-hansa.de 

5. Instandsetzungslösungen an 
Fassaden 

Einleitung 

Instandsetzungs- 
lösungen 
Fassaden 

Instandsetzungs- 
lösungen 

Tiefgaragen 

Schlussbemerkung 

27.02.2013 Es bröckelt, es blättert, es rostet ς Praxisbeispiele und Empfehlungen 28 

ÅBetonschäden müssen saniert werden 

ÅUrsachen der Betonschäden müssen beseitigt werden 

durch: 

üBeschichtungen in Verbindung mit Spachtelungen 

üZiel: Verschließen der Poren und Lunker im Beton, 

damit Wasser, Sauerstoff und Kohlendioxid nicht 

mehr eindringen können 

ÅErhöhung der Bewehrungsüberdeckung mit Mörtel oder 

Beton 

ÅDefiniertes Ableiten von Niederschlagswasser 

ÅSachgerechte Montage von Geländern, Wasserspeiern, 

etc.  ohne Zwangsspannungen 

Betonschäden 
an Fassaden 

Checkliste für  
Bauherren 

Betonschäden in  
Tiefgaragen 
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Erhöhung der Bewehrungsüberdeckung durch  
Aufbringen von zusätzlichen Mörtelschichten an 

einer Balkontrennwand 
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Herstellen von Abdichtungen unter keramischen 
Oberbelägen 
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